Seri Ad : iD Square
Uriin Tanimi:  Liks Vinil Karosu

Segilmis olan heterojen vinil zemin kaplamasi, ISO 10874 liiks vinil zemin karosu grubunda yer
alacaktir. Toplam kalinhigi 4.5 mm olup, plank/serit veya karo seklinde olmalidir. Malzeme yapisinda
asagidaki katmanlar bulunmak zorundadir :

1- Kirlenmeye ve asinmaya karsi direnci arttiran 6zel kir

2- Saf PVC'den olusan seffaf asinma tabakasi

3- Yiksek netlikte baskiya sahip desen kagidi

4- Boyutsal stabilite kazandiran dokunmamis cam elyafi

Heterojen vinil zemin kaplama malzemesi, Top Clean XP™ vyiizey giiclendirmesi sayesinde leke ve kir

tutmamali, ayrica malzeme 6mri boyunca cila veya benzeri Grin gerektirmemelidir. Plastiklestirici
hammaddesi olan Ftalat icermemelidir.

Malzeme ebatlari, desen ve ylizey yapisi ile derz segenekleri, mimar ya da idare tarafindan onaylanan
6zel ebat, renk, doku ve derz alternatiflerinde liretilerek kisisellestirebilir olmalidir.

Uretim Tesisi 1SO 9001-14001 sertifikasina sahip olmali, iiriine ait floorscore ve CE belgesi olmalidir.

*** Malzemenin imalatgi tarafindan hazirlanan igcerik (hammadde) deklarasyonu, firma onaylh
olarak idareye sunulmalidir.

TEKNiK OZELLIKLER

Toplam Kalinhk EN ISO 24346 | 4.5 mm
Asinma Tabakasi Kalinlig ENISO 24340 | 0.80 mm
Yiizey Korumasi Top Clean XP PUR
Toplam Agirlik EN SO 23997 | 5195 gr/m?
Asinma Tabakasi Baglayici EN ISO 10582 | Typel
icerik
Teslim Sekli EN ISO 24342 Karo
50 x50 cm
66 x 66 cm
25x 100 cm




TEKNiK PERFORMANS

Boyutsal Stabilite ISO 23999 <0.10%
Alev Yayilmasi EN 13501-1 Beton lzerinde Bfl s1
Kalici Batma Degeri ISO 24343-1 <0.20 mm
EN 433
Darbe Sesi Emme ISO 717-2 15 dB (arti/eksi 1)
Termal Direng ISO 10456 0.04 m?2 K/W
EN 12524
Statik Elektrik Yiklemesi EN 1815 <2kv
EN 1081 <10 0hm
Renk Degisimi (Solmazlk) EN ISO 105-B02 > Seviye 6
Kayma Direnci EN 13893 R9
Geri Donlsturilebilirlik % 100
Ek Yeri Direnci EN ISO 24345 > 50N/50mm
Toplam VOC Emisyonu AgBB/DIBt <10 ug/m3 (28 glin sonra)

*** Yukaridaki spesifikasyonlar, imalatginin orjinal internet sitesinde bulunmali ve firma

tarafindan yazil bir belge ile sunulmalidir.




