Seri Adi : WallGard
Uriin Tanimi:  Kompakt Homojen Duvar Kaplamasi

Secilmis olan homojen vinil duvar kaplamasi, EN 15102 (CE) kompakt homojen duvar vinil kaplamasi
grubunda yer alacaktir. Toplam kalinligi 1.3 mm olup, rulo ebatlari 2 x 30 mt olmalidir.

Homojen vinil duvar kaplama malzemesi, PU-Shield yiizey giiclendirmesi sayesinde leke ve kir tutmamali,
temiz oda kullanimina uygun oldugu

Kullanilacak olan homojen vinil duvar kaplamasi, malzemenin iiretildigi fabrika cikish orjinal kaynak
kordonu ile birlikte uygulanmalidir.

TEKNiK OZELLIKLER

Siniflandirma I1SO 9001 EVET
ISO 14001

Toplam Kalinlik ISO 24346 1,3 mm
EN 428

Ylzey Korumasi PU-Shield

Toplam Agirhk ISO 23997 2.100 mg
EN 430

Teslim Sekli ISO 24341 2x30 mt
EN 426 (rulo)

TEKNiK PERFORMANS

Boyutsal Stabilite ISO 23999 <0,40 %

EN 434
Alev Yayilmasi EN 13501-1 B-s2,d0

B Sinifi

ISO-ACC Class 23C° (77 F) <-9.6
Kimyasal Direnci ISO 26987 Yiksek Direngli

EN 423
Renk Solmazlik EN ISO 105-B02 > seviye 7
Bakteri Direnci IS0 846: Part C Bakteri gelisimini desteklemez

*** Yukaridaki spesifikasyonlar, imalatginin orjinal internet sitesinde bulunmali ve firma tarafindan
yazili bir belge ile sunulmalidir.



GEVRESEL DEGERLER

%100 geri donlsimli olmalidir.

28 giin sonra olciilen VOC (Ugucu Organik Bilesen) degeri <100 pg/ m3 olmalidir.
Bu sayede insan sagligini ve i¢ mekan hava kalitesini olumsuz olarak etkilememelidir.

Plastiklestirici hammaddesi olan Ftalat icermemelidir. (Ftalat’in insanlarda kansere neden oldugu
IARC (Uluslararasi Kanser Arastima Ajansi) tarafindan kabul edilmistir. Ayrica insanlarin hormonal
dengesini bozmaktadir.)

Uriine ait CSM Temiz Oda sertifikasi bulunmalidir.

Uretim Tesisi ISO 9001-14001 sertifikasina sahip olmal, iiriin CE belgeli olmalidir.

*** Malzemenin imalatgi tarafindan hazirlanan igerik (hammadde) deklarasyonu, firma onayli olarak
idareye sunulmalidir.




UYGULAMA

GENEL

1 Uygulama beton, algi, sunta, kontrplak ve fiber levhadan diiz,
kuru, temiz ve saglam duvarlara yapilabilir. Yalnizca bir taraf
kaplandigindan, hareket veya egrilmenin énlenmesi igin panel
malzemesi saglam sekilde sabitlenmelidir. Paneller ve benzer alt
zeminlerde %8 oraninda nem igerigi olmalidir (20°C'de %40
BN'ye esdeger).

1 Beton ve alginin %85 BN'den az bagil nemi olmalidir (BS 8203
uyarinca ingiltere ve irlanda'da %75). Duvar yiizeyi, materyalin
agirhgint kaldirmaya yetecek, saglam bir sekilde kenetlenmis
olmalidir.

~1 Beton veya gimento duvar, tutkallama igin uygun piriizsiiz ve
saglam bir ylizey elde etmek amaciyla, su gegirmez dolgu
malzemesi/tesviye bileseni kullanilarak normal sekilde

dizlenmelidir.

1 vagli boyalarla boyanmis duvarlara déseme yapmayin.

birlestirilir.

“Tvalnizca yapistirici Ureticisi tarafindan PVC duvar kaplamalari icin
onerilen yapistiricilari kullanin. Kaplama, agma siiresi, vb. ile ilgili
olarak yapistirici ireticisinin talimatina bakin. Yapistirici, montaj
sonrasinda konumu sabitlemeye yetecek yapiskanlikta ve ayni
zamanda materyalin arka kismina yapismasini saglamaya yetecek
islakhikta olmahdir.

“1Dssemeden 48 saat 6nce, déseme esnasinda ve sonrasinda oda
sicakligi 18°C'den diisiik olmamalidir. Duvar materyali ve yapiskan
icin de sicaklik ve siire kosullari aynidir. Rulolar i¢ mekanda ve dik
sekilde saklanmahdir

“1Baglanti yerleri ayni renklerdeki kaynak teliyle kaynaklanmalidir.
En iyi sonug igin, Tarkett Hizli Kaynak Agizhigini kullanin.

~1Dosemeye baslamadan 6nce, gikmalari resimde gosterildigi gibi su
gegirmez tesviye bileseniyle hazirlayin veya 6nceden retilmis
duvar tipi kot giderici kullanin.

=1 Uygulamada, hassas hijyenik ortam gerektiren laboratuvar ve ameliyathaneler icin, zemin ve duvar malzemesi, sicak kaynak uygulamasi ile

A Islak alanlar, koridor gibi, hassas hijyenik ortam gerektirmeyen alanlarda zemin ve duvar malzemesi Ust Uste bindirilerek uygulanir.



Tarkett WallGard

Homojen Duvar Kaplamasi

Duvarlarda ve koselerde egrilme olup olmadigina bakin. Bitmis zemin seviyesinin 207 cm Uzerine bir yatay gizgi (maks ¢izgisi) ¢izin. Bu,
zemin kaplamasi tizerinde 3 cm (st liste gegmeye izin veren maksimum yiiksekliktir. Not: isaretler ve gizgiler igin yalnizca kursun kalem
kullanin.

=1 Odanin gevresini 6lglin ve maks ¢izgisinin yarisinda veya bagka bir uygun baslangigc noktasinda (borular, dig koseler, vb.'ne gore degisir)
bir isaret koyun.

—1 Plakayi kesin ve arka tarafi digsari bakacak sekilde sarin ve plakanin arkasina uygun bir baslangig isareti koyun.
=1 ki birlesen "rulo" elde edilecek sekilde, kesilmis plakanin geri kalanini, isarete kadar sarin (boru iizerine konumlayin).

—1 Kogelerin egrilmesine, vb. bagli olarak, duvar kaplamasinin baslangigta 200-207 cm yikseklige uygulanacagi yere yaklasik 1 m
uzunlugunda (baglangigc noktasi kilavuz ¢izgi) yeni bir yatay gizgi ¢izin. Not: Disa dogru egrilen koseler, dénis sonrasinda alt kisimda
materyal noksanligi olusturur.

=1 Ureticinin talimatlarina gore yapiskan uygulayin. Bir 'kuzu tiyi' rulo kullanin. Yapiskani ince kertikli mala kullanarak uygulamayi tercih
ediyorsaniz, yapigkani bir ruloyla ylizey Gzerine yaymanizi 6neririz; aksi takdirde yapiskandaki mala deseninin daha sonra duvar
kaplamasinda goriinmesi riski s6z konusudur.

=1 Yapigkani, ilk maks gizgiye kadar duvarin ylizeyine uygulayin. Duvar kaplamasi, islak yapiskan asamasinda uygulanmalidir. Montaj siiresi
taban tlrine, emiciligine, binadaki sicakliga ve hava nemine bagli olarak degisir. Yapigkan iireticisinin kapsama, agilma siiresi, vb. ile
ilgili talimatlarina bakin. Emin degilseniz, biiyiik bélgeleri yapigkanla kaplamamalisiniz.

1 Rulolari, tizerlerindeki isaretler ve duvarlardaki isaretler hizali olacak sekilde konumlayin. Rulolari birer birer uygulayin.

—1 Duvar ve zemin kaplamasini, kaynak ile birlegtirin.

@ Tarkett \



Tarkett WallGard

Homojen Duvar Kaplamasi

SINIR

Duvar kaplamasi Uzerine, sinirin alt kisminin bittigi yeri belirten bir isaret koyun. Her zaman, maks. gizgisinden ilerleyin. 3 cm Ust Uste gegmeye izin
verin.

Duvar kaplamasinin st kenarini su gegirmez tesviye bileseniyle doldurun veya 6nceden Uretilmis duvar tipi kot giderici kullanin. Sinirin Ust Uste
gecme yerindeki yapiskan kalintilarini temizlerken son derece dikkatli olun. Yapiskani gidermek igin uygun deterjan ve temiz su kullanin. Pencere
nisinde, duvar kaplamasi pencere alani tizerine agilir ve ardindan pervazlar igine katlanir. Gevsek pargalar, alt nise ve gerektiginde Ust nise
yerlestirilir. Gevsek pargalar, kaynakl baglanti yerleriyle duvar kaplamasina birlestirilir

PENCERELER

Alternatif 1:

Pencere nislerinde, 6nce Ust ve alt nislerde gevsek pargalari uygulayin, ardindan kenarlari doldurun. Duvar kaplamasi, pencere alani Gzerine
acilir ve ardindan pervaz igine katlanir. Alt nislerin Gstline gegirme igin sizdirmazlhk uygulanmalidir. Siniri 6lgtin ve dogru uzunlukta kesin (ve
gecerli ise genislik). Uygun uzunlukta bir plastik borunun Gizerine sarin. Sinirin yer alacagi alana yapiskan uygulayin. Yapiskanin, Gst Uste
gegmedeki isaretlere kadar tamamen inmesini saglamak igin ¢ok dikkatli olun.

Alternatif 2:

Pencere nisinde, duvar kaplamasi pencere alani tizerine agilir ve ardindan pervazlar igine katlanir. Gevsek pargalar, alt nise ve gerektiginde Ust
nise yerlestirilir. Gevsek pargalar, kaynakli baglanti yerleriyle duvar kaplamasina birlestirilir.




Tarkett WallGard

Homojen Duvar Kaplamasi

En iyi sonug igin, list liste gegen alanlarda iyi bir baglanma saglamak icin ekstra isitma ve bastirma gerekir.

DIKEY DOSEME

~1 Désemeye engellenmemis duvarin kapi kasasinda baglayin veya her plaka icin dikey
baslangig gizgilerini isaretlemek amaciyla duvar lizerinde su terazisi veya gekil dogrusu
kullanin. Baglanti yerleri maksimum 0,5 mm acilmis sekilde kenardan kenara (ist Uiste gegme
olmadan) désemek icin cekiil dogrularini ayarlayin. isaretler ve gizgiler igin yalnizca kursun
kalem kullanin.

~1  Not: Materyal genisligi yaklagik 200 cm'dir. Désemeyi, baglanti yerleri, i¢ ve dis késelerden
en az 200 mm uzakta olacak sekilde planlayin.

1 ilk plakanin désenecegi duvar bolgesine ve 1 Duvar materyalini uzun yénde geriye katlayin (yiizii
baglanti yeri kenarinin birkag ing 6tesine yapigkan iceri). Duvar materyalinin kenarini, ¢cekiil dogrusu
uygulayin. Ureticinin talimatlarina gére yapiskan tizerine koyun ve yapigkan igine agin. Plakay azar azar
uygulayin. Bir 'kuzu tiiyd' rulo kullanin. Yapigkani yapiskan icine agin.

ince kertikli mala kullanarak uygulamay: tercih
ediyorsaniz, yapigkani bir ruloyla ylizey Gzerine
yaymanizi 6neririz; aksi takdirde yapiskandaki
mala deseninin daha sonra duvar kaplamasinda
goriinmesi riski s6z konusudur.

=1 Plakayi yuvarlak kenarli tahta veya esdeger
alet kullanarak sikica bastirin. Ustten alta
dogru ve plakanin ortasindan kenarlarina
dogru calisin. ONEMLI: Tim sikismis
havayi giderdiginizden emin olun.




Tarkett WallGard

Homojen Duvar Kaplamasi

iC KOSELER

—1 Son dosenen plakadan, bitisik duvarin kosesine ve kosesi
etrafina materyalin genisligine esit mesafeyi 6l¢lin. Bu
mesafede dikey bir ¢izgi isaretleyin.

—1 Bu mesafede dikey bir gizgi isaretleyin. Duvar tzerine
yapiskan uygulayin ve duvar materyalini ayni sekilde, gekil
dogrusundan baslayarak ve kdseye dogru galisarak agin.

~1 Asagidaki alternatiflerle devam edin:

DI$ KOSELER

= Son dosenen plakadan, bitisik duvarin kosesine ve
kogsesi etrafina materyalin genisligine esit mesafeyi 6lgtin.
Kosenin her bir yaninda 150 mm'ye karsilik gelen duvar
materyali arkasina tebegirle gizgiler gekin.

“1Duvara ve duvar materyalinin arkasina, bir fircayla, kdsenin
her bir yaninda 150 mm'ye karsilik gelen yapiskan uygulayin
ve yapiskanlarin agilma siresi iginde kurumasina izin verin.
Bu amagla, su bazl bir temas yapigkani kullanilabilir.

BAGLANTI YERLERI

Baglanti yerlerini kesme

—1TUm baglanti yerleri, isaretleme aleti kullanilarak kesilir.

isaretleme aletini, 0,5 mm bosluk (maksimum) olusturacak
sekilde ayarlayin. Cizme izinde asiri materyali kesin ve
baglanti yeri rulosuyla yuvarlayin. Baglanti yerleri, duvar
kaplamasi konumlandiktan hemen sonra kesilmelidir.

= Not: Materyal genisligi yaklagik 200 cm'dir.
Ddésemeyi, baglanti yerleri, i¢ ve dis koselerden en az 200
mm uzakta olacak sekilde planlayin.

1. Materyali 1sitin ve kdseye dogru yapiskana sikica
bastirarak materyalin yapigkanla iyi temas etmesini
saglayin, plaka materyalini keskin bir agida, ylizeyden
yuzeye, koseden yaklasik 1,3 mm, kalici katlama saglamak
lizere baski aleti kullanarak katlayin. Katlanan parga veya
baski aletinin, sonraki duvarda yapigkanla temas
etmediginden emin olun. Son olarak, katlanmis plakayi
kose igine bastirin.

2. Plaka, dikey ¢izgiden veya son dosenen plakadan
kdseye mesafe dlglilerek, doseme dncesinde yapiskan
icine de katlanabilir. Ardindan, kalan kismi baglanti yeri
alanina dogru bitisik kismin etrafina agin.

“1Duvarin kalan bolgesine yapiskan uygulayin ve plakayi
konumlayin. Duvar materyalini 1sitin ve yapiskan igine sikica
bastirirken kose etrafina hafifge yayin.

Kaynak

KAYNAK BAGLANTI YERLERiNi ERTESi GUNE
KADAR ISITMAYIN.

~1 Kaynak baglanti yerlerini isitmaya ¢alismadan énce,
dogru teknigi ve sicaklik ayarlarini belirlemek igin,
kullanilmayan bir duvar materyali pargasi lizerinde
alistirma yapin.

1 Tiim kaynaklama, Tarkett 4 mm kaynak teliyle yapilir.
Kaynak sonucunun ve sikiligin en iyi kontrolii igin, agik

/ beyaz renkte kaynak ¢ubugu kullanilmasi énerilir.



Tarkett WallGard

Homojen Duvar Kaplamasi

OLUK ACMA VE SICAK KAYNAK

“1Yapiskan tamamen kuruyana kadar (normalde

=i . ) . :
Tum baglant yerlerine, Tarkett Baglant: yeri désemeden bir glin sonra) isitmali kaynak yapmayin.

oluk agma Aleti kullanilarak oluk agilir.

1 Baglantiyr diizgilin sekilde dnceden isitmak igin,

Lo ' “1Baglanti yerlerine tavandan kaynak yapmaya
kaynak agizlig ve duvar arasinda sabit aglyi

baslayin. Yapida istenmeyen degisimleri engellemek
korumayr unutmayin. i¢in, Tarkett Hizli Kaynak Agizligini kullanin.

Afizik va duwar

koGoK tutun!
1 Kaynaklanan baglanti yerlerinin, kesilmeden 6nce soguyarak

oda sicakligina gelmesine izin verilmelidir. En iyi sonuglar igin,
fazla kaynak gubugunu iki asamada kesin.

iNCELEME

1 Galisma inceleme yapilarak tamamlanmalidir. Yeni yerlestirilmis zemin kaplamasinda yapiskan kalintilari olmadigindan ve yapismanin
kabarcik igermeyip tutarl oldugundan emin olun.

EN iYi SONUGLAR iGiN:

1 Tim teknik dzelliklere ve talimatlara mutlaka dikkatle uyun. Sadece yapiskan ureticisi tarafindan 6nerilen yapistiricilar kullanin.
Dosemeyle ilgili herhangi bir stipheniz varsa Tarkett temsilcinize basvurun.

Uriin No. 1258003 "Hockey Stick" Uriin No. 1258027 Baglanti Yeri Oluk A¢ma Aleti Uriin No. 1258028 Baglant: Yeri Oluk Agma Aleti icin Yedek
Bicak Uriin No. 1258012 Hizli Kaynak Agizligi Uriin No. 1258014 Hizhi Kaynak Agizligi igin Temiz Firga



